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ANEXO 1: Resultados de cuantificación de minerales por Difracción de Rayos X en enmiendas minerales 1 y 2
[bookmark: _Toc201661531]Tabla 11. Análisis de DRX de enmienda mineral 1
	Nombre de fase
	Fórmula química
	Cuantificación (%)

	Caolinita
	Al2 Si2 O5 ( O H )4
	7

	Laumontita
	Ca2 Al4 Si8 O24 ( H2 O )4
	2

	Chamosite
	Mg1.78 Mn0.08 Fe2.72 Al2.44 Si2.88 O10 ( O H )8
	7

	Yeso
	Ca S O4 ·2 H2 O
	14

	Calcita
	Ca ( C O3 )
	27

	Albita
	Na0.98 Ca0.02 Al1.02 Si2.98 O8
	20

	Augita
	Na0.05 Ca0.84 Mg0.70 Ti0.07 Mn0.01 Fe0.26 Al0.31 Si1.77 O6
	17

	Alunita
	( K0.805 Na0.132 ( H2 O )0.063 ) Al3 ( S O4 )2 ( O H )6
	6


Límite de Detección del método: 1%
[bookmark: _Toc201661532]Tabla 12. Análisis de DRX de enmienda mineral 2
	Nombre de fase
	Fórmula química                     Cuantificación (%)
	
	

	Caolinita
	Al2 Si2 O5 ( O H )4
	8
	

	Laumontita
	Ca2 Al4 Si8 O24 ( H2 O )4
	18
	

	Chamosite
	Mg1.78 Mn0.08 Fe2.72 Al2.44 Si2.88 O10 ( O H )8
	17
	

	Talco
	Mg3 Si4 O12 H2
	1
	

	Vermiculita
	Na0.930 Mg2.810 Fe0.065 Al1.185 Si2.895 O10 ( O H )2 ( H2 O )3
	0,5
	

	Albita
	Na0.98 Ca0.02 Al1.02 Si2.98 O8
	30
	

	Augita
	Na0.05 Ca0.84 Mg0.70 Ti0.07 Mn0.01 Fe0.26 Al0.31 Si1.77 O6
	23
	

	Alunita
	( K0.805 Na0.132 ( H2 O )0.063 ) Al3 ( S O4 )2 ( O H )6
	3
	


Límite de Detección del método: 1%
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